
Tiefe Boden- Bodenart Boden- Verdicht- Frost-
[m] gruppe klasse barkeits- empfindl.-

DIN klasse keits-

18300 klasse

km 0+000 A / Pr. 4 1,40 - 2,10 ST* mS, fs, u, t', gs' 2,5E-08 21,6 Bk 4 V 2 F 3
km 0+000 A / Pr. 11 4,00 - 4,80 SU mS, fs*, gs, u' 1,1E-04 2,9 0,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+000 B / Pr. 3 1,90 - 3,00 SU* mS, fs, gs, t', u' 1) 1,7E-05 8,0 Bk 4 V 2 F 3
km 0+000 B / Pr. 5 4,60 - 5,80 SU* mS, fs*, t', u' 1,1E-05 11,7 Bk 4 V 2 F 3
km 0+000 B+C / Pr. 4 2,00 - 2,30 TM T, u*, s 16,1 Bk 4 V 3 F 3
km 0+000 C / Pr. 4 3,00 - 4,20 [SU] mS, fs, gs, u', fg' 1) 4,5E-05 Bk 3 V 1 F 2
km 0+000 C / Pr. 6 5,00 - 5,50 TA T, u*, s <2,0E-09 25,0 Bk 5 --- F 2
km 0+000 D / Pr. 1 0,00 - 1,00 [GI] Kiessand 1) 2,5E-04 47,3 0,1 1,3 Bk 3 V 1 F 1
km 0+000 D / Pr. 2 1,00 - 2,00 SU mS, fs, u', gs' 1,0E-04 3,1 1,0 Bk 3 V 1 F 1

km 0+050 B / Pr. 3 1,30 - 2,80 SU* - ST* fS+mS, u, t', gs' 2,7E-06 5,4 Bk 4 V 2 F 3
km 0+050 B+C / Pr. 3 1,90 - 2,90 TL - TM T, u*, s* 3,6E-09 10,6 Bk 4 V 3 F 3
km 0+050 D / Pr. 1 0,00 - 1,30 [SU-GU] Kiessand, u' 1) 4,7E-05 14,1 0,4 0,6 Bk 3 V 1 F 2

km 0+100 B / Pr. 1 0,00 - 0,60 [SU] mS+gS, u', fs', fg' 1) 4,5E-05 8,1 1,8 Bk 3 V 1 F 1
km 0+100 B+C / Pr. 5 3,00 - 4,50 SU mS, fs*, u' 7,4E-05 3,0 1,2 Bk 3 V 1 F 1
km 0+100 D / Pr. 1 0,00 - 0,90 [SU] mS, fs, gs, u', fg' 1) 1,5E-04 2,8 0,8 1,2 Bk 3 V 1 F 1
km 0+100 D / Pr. 2 0,00 - 1,40 SE mS, fs* 2,2E-04 1,9 0,9 0,4 Bk 3 V 1 F 1
km 0+100 D / Pr. 5 3,60 - 4,80 TA - OT T, u*, s, o' <2,0E-09 34,1 Bk 5 --- F 2

Tiefe Boden- Bodenart wn IP IC ICwn

[m] gruppe (wL - wP) (wL-wü/IP) (wL-wn/IP)

[%]  [ - ]  [ - ]  [ - ]

km 0+000 B+C / Pr. 4 2,00 - 2,30 TM T, u*, s 16,1 40,3 19,8 20,5 1,18 1,18
km 0+100 D / Pr. 5 3,60 - 4,80 TA T, u*, s 34,1 57,1 29,1 28,0 0,82 0,82

Bauvorhaben: Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz,  HWS Wittenberge

[%] [%]  [ % ]  [ % ]

wü > 0,4 wL wP 

(mü/md)  (wn/1-ü)

ü >0,4 mm

wn
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 [ % ]
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--- ---
--- ---



Tiefe Boden- Bodenart Boden- Verdicht- Frost-
[m] gruppe klasse barkeits- empfindl.-

DIN klasse keits-

18300 klasse

km 0+150 A / Pr. 2 0,90 - 2,30 SU fS+mS, u' 1,8E-04 1,8 0,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 B / Pr. 3 2,20 - 2,30 TM - TA T, u*, s* 2,3E-09 32,9 Bk 4 (5) V 3 (-) F 3 (2)
km 0+150 B+C / Pr. 2 0,90 - 2,00 SU mS, fs*, u', gs' 1,4E-04 2,5 0,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 B+C / Pr. 5 3,80 - 5,00 SE mS, fs', gs' 3,0E-04 2,3 1,2 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 C / Pr. 1 0,00 - 1,70 [SU] S, u', h' 1,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 C / Pr. 2 1,70 - 3,00 SU - ST mS, fs*, t', u' 2,5E-05 5,6 Bk 3 V 1 F 2
km 0+150 C / Pr. 7 7,40 - 7,50 HZ-F Torfmudde 16,4 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+150 D / Pr. 1 0,00 - 1,10 [SE] mS, fs, gs', g, u'' 1) 1,4E-04 3,2 0,9 1,5 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 D / Pr. 2 1,10 - 1,70 SU mS, fs, u', gs' 1,3E-04 2,9 1,0 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 D / Pr. 4 2,70 - 3,80 SU - ST fS, ms*, u', t'' 2,4E-05 13,0 0,6 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 D / Pr. 7 5,50 - 5,90 HZ-F Torfmudde 12,2 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+150 E / Pr. 3 2,20 - 3,70 SU - ST fS+mS, t', u' 3,0E-05 15,1 Bk 3 V 1 F 1
km 0+150 E / Pr. 5 4,80 - 5,50 SE mS, fs', gs' 3,4E-04 2,2 1,1 Bk 3 V 1 F 1

km 0+200 B / Pr. 1 (Wasser) 0,00 - 0,40 [SU] S, u', h' 1) 2,0 Bk 3 V 1 F 1
km 0+200 B+C / Pr. 1 0,00 - 0,70 [GI] Kiessand 1) 2,1E-04 11,4 0,4 1,2 Bk 3 V 1 F 1
km 0+200 B+C / Pr. 2 0,70 - 1,30 [GU] Kiessand, u' 1) 1,2E-04 17,9 0,2 0,7 Bk 3 V 1 F 2
km 0+200 D / Pr. 1 0,00 - 1,00 [SU] mS, fs, u', g', gs' 1) 1,3E-04 3,3 1,0 1,5 Bk 3 V 1 F 1
km 0+200 D / Pr. 2 1,00 - 1,50 [SU] mS, fs, u', gs' 1) 3,3E-05 1,2 Bk 3 V 1 F 2
km 0+200 D / Pr. 3 1,50 - 3,50 SU* - ST* mS, fs, t', u', gs' 9,8E-06 11,2 Bk 4 V 2 F 3

km 0+260 B / Pr. 3 (Wasser) 0,70 - 2,00 SU mS, fs, u', gs', fg' 3,9E-05 Bk 3 V 1 F 2
km 0+260 B+C / Pr. 2 0,90 - 2,10 SU mS, fs*, u' 3,4E-05 Bk 3 V 1 F 2
km 0+260 D / Pr. 1 0,00 - 1,30 [SE] mS, fs, gs', g' 1) 1,7E-04 2,7 0,9 0,6 Bk 3 V 1 F 1

Bauvorhaben: Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz,  HWS Wittenberge

[m/s]  [ % ]  [ % ]

Ing.-Büro Geo Modenbach

Bodenmechanische Laborergebnisse

1) Beton-, Ziegel-,Schlackereste

Projektnr.: 16-2302

Anlage 1.3
Eschenstr. 1A, 12621 Berlin Blatt: 02

Aufschluss / Probe k-Wert CU CC wn Vgl



Tiefe Boden- Bodenart Boden- Verdicht- Frost-
[m] gruppe klasse barkeits- empfindl.-

DIN klasse keits-

18300 klasse

km 0+310 A / Pr. 3 (Wasser) 0,50 - 1,70 OT - F Tonmudde 1,4E-09 48,7 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+310 B / Pr. 3 (Wasser) 2,20 - 3,20 OH - F Faulschlamm 2) 7,1E-06 30,2 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+310 B+C / Pr. 3 1,80 - 2,90 TL T, u, s* 8,5E-09 18,2 Bk 4 V 3 F 3
km 0+310 C / Pr. 1 0,00 - 1,20 [SU] mS, fs, u', gs', g, h'' 1) 5,8E-05 1,7 Bk 3 V 1 F 2
km 0+310 C / Pr. 2 1,20 - 2,60 SU* - ST* mS+fS, t', u', gs' 1) 8,4E-06 18,3 Bk 4 V 2 F 3
km 0+310 C / Pr. 6 4,90 - 6,00 SE mS, fs, gs' 2,0E-04 2,5 1,1 Bk 3 V 1 F 1
km 0+310 C / Pr. 10 8,00 - 9,00 OT - F Tonmudde <2,0E-09 58,3 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+310 D / Pr. 1 0,00 - 1,10 [SU] mS, fs, u', g', gs', h'' 1) 3,5E-05 1,8 Bk 3 V 1 F 2
km 0+310 D / Pr. 2 1,10 - 2,30 SU* - ST* mS, fs*, t', u', gs' 1) 5,9E-06 22,0 Bk 4 V 2 F 3
km 0+310 E / Pr. 2 0,80 - 2,00 SU* - ST* mS, fs, t', u', gs' 1) 2,0E-05 10,5 Bk 4 V 2 F 3
km 0+310 E / Pr. 5 4,00 - 5,00 OU - F Schluffmudde 52,7 Bk 2 --- F 3

km 0+365 B / Pr. 3 (Wasser) 1,00 - 2,00 OT - F Tonmudde 1,7E-09 46,4 3,4 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+365 B / Pr. 4 (Wasser) 2,00 - 3,00 OT - F Tonmudde 3,5 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+365 B+C / Pr. 1 0,00 - 1,10 [GU] Kiessand, u' 1) 1,1E-04 77,2 0,1 1,1 Bk 3 V 1 F 2
km 0+365 B+C / Pr. 2 1,10 - 2,90 SU* - ST* mS, fs*, t', u', gs' 1,3E-05 7,2 Bk 4 V 2 F 3
km 0+365 B+C / Pr. 7 7,10 - 8,00 SU mS, fs, u', gs' 1,6E-04 2,9 1,2 Bk 3 V 1 F 1
km 0+365 D / Pr. 1 0,00 - 1,00 [SU-GU] Kiessand, u' 1) 6,8E-05 5,4 1,1 0,4 Bk 3 V 1 F 2
km 0+365 D / Pr. 2 1,00 - 2,00 SU mS, fs*, u' 1,2E-04 2,5 1,0 Bk 3 V 1 F 1
km 0+365 D / Pr. 6 3,80 - 5,00 OT - F Tonmudde 11,1 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+365 D / Pr. 10 8,00 - 9,00 OT - F Tonmudde 3,7 Bk 2 --- F 2 (3)

Tiefe Boden- Bodenart wn IP IC ICwn

[m] gruppe (wL - wP) (wL-wü/IP) (wL-wn/IP)

[%]  [ - ]  [ - ]  [ - ]

km 0+310 C / Pr. 10 8,00 - 9,00 OT - F Tonmudde 58,3 --- --- 96,0 52,5 43,5 0,87 0,87
km 0+310 E / Pr. 5 4,00 - 5,00 OU - F Schluffmudde 52,7 --- --- 39,4 24,0 15,4 -0,86 -0,86

Projektnr.: 16-2302Bauvorhaben: Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz,  HWS Wittenberge

[%] [%]  [ % ]  [ % ]

[m/s]  [ % ]  [ % ]

1) Beton-, Ziegel-,Schlackereste    2) Muscheln

Aufschluss / Probe ü >0,4 mm wP wL 

Aufschluss / Probe k-Wert CU CC wn Vgl

Ing.-Büro Geo Modenbach

Bodenmechanische Laborergebnisse
Anlage 1.3+S35

Blatt: 03Eschenstr. 1A, 12621 Berlin

(mü/md)  (wn/1-ü)

wü > 0,4



Tiefe Boden- Bodenart Boden- Verdicht- Frost-
[m] gruppe klasse barkeits- empfindl.-

DIN klasse keits-

18300 klasse

km 0+420 B+C / Pr. 2 1,50 - 3,00 [SU] mS, fs*, u' 1) 1,1E-04 2,2 1,0 Bk 3 V 1 F 1
km 0+420 B+C / Pr. 5 3,90 - 5,30 OU - F Schluffmudde 38,0 4,3 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+420 B+C / Pr. 6 5,30 - 6,40 OU - F Schluffmudde 3,9 Bk 2 --- F 2 (3)
km 0+420 D / Pr. 1 0,00 - 0,20 [SU] mS, fs, u' 1,6E-04 2,4 0,9 0,4 Bk 3 V 1 F 1
km 0+420 D / Pr. 2 0,20 - 1,90 [SE] mS, fs* 1) 1,6E-04 2,3 0,9 0,3 Bk 3 V 1 F 1
km 0+420 D / Pr. 3 1,90 - 3,00 OU - F Schluffmudde, s* 6,3E-08 34,6 Bk 2 --- F 2 (3)

km 0+480 A / Pr. 2 (Wasser) 0,50 - 1,00 SE fS+mS 2,1E-04 1,6 0,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+480 B+C / Pr. 1 0,00 - 1,30 [SU] S, u', h' 1) 1,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+480 B+C / Pr. 2 1,30 - 1,80 ST* mS, fs, u, t', gs' 1) 2,5E-07 12,1 Bk 4 V 2 F 3
km 0+480 C / Pr. 2 0,20 - 1,60 ST* - TL fS+mS, u, t', gs' 1) 4,5E-08 17,6 1,5 Bk 4 V 2-3 F 3
km 0+480 C / Pr. 3 1,60 - 2,10 SU fS+mS, u' 1,3E-04 2,1 1,0 Bk 3 V 1 F 1
km 0+480 C / Pr. 4 2,10 - 3,40 ST* fS, ms, t', u', h' 3,9E-07 21,1 Bk 4 V 2 F 3
km 0+480 C / Pr. 6 3,50 - 4,60 TA - OT T, u*, s*, o' <2,0E-09 26,0 Bk 5 --- F 2
km 0+480 E / Pr. 1 0,00 - 1,10 [GI-GU] Kiessand, u'' 1) 1,6E-04 99,8 0,1 0,5 Bk 3 V 1 F 1

km 0+525 B / Pr. 6 3,90 - 5,00 SE fS+mS, gs' 1,6E-04 2,0 0,9 Bk 3 V 1 F 1
km 0+525 B+C / Pr. 2 1,10 - 2,00 SU* - ST* mS, fs*, t', u' 1,9E-05 3,7 Bk 4 V 2 F 3
km 0+525 D / Pr. 1 0,00 - 0,40 [GU] Kiessand, u' 1) 1,0E-04 64,3 0,1 0,5 Bk 3 V 1 F 2
km 0+525 D / Pr. 2 0,40 - 1,70 SE mS, fs* 1,8E-04 2,1 0,9 Bk 3 V 1 F 1

Tiefe Boden- Bodenart wn IP IC ICwn

[m] gruppe (wL - wP) (wL-wü/IP) (wL-wn/IP)

[%]  [ - ]  [ - ]  [ - ]

km 0+420 B+C / Pr. 5 3,90 - 5,30 OU - F Schluffmudde 38,0 --- --- 39,6 30,3 9,3 0,18 0,18
km 0+480 C / Pr. 6 3,50 - 4,60 TA - OT T, u*, s*, o' 26,0 --- --- 49,6 27,3 22,3 1,06 1,06

Projektnr.: 16-2302Bauvorhaben: Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz,  HWS Wittenberge

Ing.-Büro Geo Modenbach

Bodenmechanische Laborergebnisse
Anlage 1.3

Eschenstr. 1A, 12621 Berlin

 [ % ]  [ % ]

Aufschluss / Probe wP 

[%] [%]

ü >0,4 mm wü > 0,4 wL 

(mü/md)  (wn/1-ü)

[m/s]  [ % ]  [ % ]

1) Beton-, Ziegel-,Schlackereste

Aufschluss / Probe k-Wert CU CC wn Vgl

Blatt: 04


