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Eschenstralke 1 A

12621 Berlin

Tel.: 5658 5770 Fax: 5658 3307

Projekt : 16-2302
Anlage:

FlieBgrenze w, [%]

Entnahme : 20.09.2016
Zustandsgrenzen nach DIN 18122
Aufschluss: km 0+000 B+C / Pr. 4
Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz, Tiefe [m] : 2,00 - 2,30
HWS Wittenberge Bodengr. : TM
Bodenart : T,u* s
Bearbeiter: Ehr. (LabNr.:16364) Datum: 10.11.2016
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Ing.-Blro Geo Modenbach
Eschenstralke 1 A
12621 Berlin

Projekt : 16-2302

Tel.: 5658 5770 Fax: 5658 3307 Anlage:
Entnahme : 21.09.2016
Zustandsgrenzen nach DIN 18122 rinahme
Aufschluss: km 0+100 D/ Pr. 5
Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz, Tiefe [m] : 3,60 - 4,80
HWS Wittenberge Bodengr. : TA-OT
Bodenart : T,u,s, o'
Bearbeiter: Ehr. (LabNr.:16369) Datum: 10.11.2016
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Ing.-Blro Geo Modenbach
Eschenstralke 1 A
12621 Berlin

Projekt : 16-2302

Tel.: 5658 5770 Fax: 5658 3307 Anlage:
Entnahme : 20.09.2016
Zustandsgrenzen nach DIN 18122 rinahme
Aufschluss: km 0+310 C / Pr. 10
Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz, Tiefe [m] : 8,00 - 9,00
HWS Wittenberge Bodengr. : OT-F
Bodenart : Tonmudde
Bearbeiter: Ehr. (LabNr.:16385) Datum: 18.11.2016
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Ing.-Blro Geo Modenbach
Eschenstralke 1 A
12621 Berlin

Projekt : 16-2302

Tel.: 5658 5770 Fax: 5658 3307 Anlage:
Zustandsgrenzen nach DIN 18122 Entnahme - 20.09.2016
Aufschluss: km 0+310E/Pr. 5
Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz, Tiefe [m] : 4,00 - 5,00
HWS Wittenberge Bodengr. : OU-F
Bodenart : Schluffmudde

Bearbeiter: Ehr. (LabNr.:16389) Datum: 22.11.2016
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Ing.-Biro Geo Modenbach
Eschenstralle 1 A

12621 Berlin

Tel.: 5658 5770 Fax: 5658 3307

Projekt : 16-2302
Anlage:

Bearbeiter: Ehr. (LabNr.:16400)

Zustandsgrenzen nach DIN 18122

Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz,
HWS Wittenberge

Datum: 24.11.2016
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Ing.-Blro Geo Modenbach
Eschenstralke 1 A
12621 Berlin

Projekt : 16-2302

Tel.: 5658 5770 Fax: 5658 3307 Anlage:
Zustandsgrenzen nach DIN 18122 Entnahme : 22.09.2016
Aufschluss: km 0+480 C / Pr. 6
Elbedeichsanierung Landkreis Prignitz, Tiefe [m] : 3,50 - 4,60
HWS Wittenberge Bodengr. : TA-OT
Bodenart : T,u,s, o'

Bearbeiter: Ehr. (LabNr.:16407) Datum: 10.11.2016
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