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INSTITUT FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK

TECHNISCHE HOCHSCHULE MONCHEN
DIREKTOR: O. PROF. DR.ING. R. JELINEK

An dle

Stadtwerke Milnchen

Elektrisititawerke

5000 Minchen 8 Minchen 2, Arcisstrafie 21

g ac ; Telefon 5592/441
: Eingang Mittelbau Nordflogel
Fernschrelber, teha muenchen: 05-22854
|hre Nadhricht vom Labor Nr. M0nchen, den 20. m 1966

4458/3 Ad/2/M

Betr.: Kraftwerk 8ld, Miunchen

ér: Untersuchung von Bodenproben

Das Inatitut fUur Grundbau und Bodenmechanik der ?H in
Minchen erhielt am 29.3.66 im Ihrem Auftrag 15 unge-
stirte Bodenprobdben sur Ermittlung voa dbodenmechanischen
Kennziffern sugeatellt. Die Proben stammen aus Aufschluf-
bohrungen, die durch die Firma Eurosond GmbH. im Bereich
des 0.g. Daugellindes ausgefihrt wurden. Die allgemeinen
Angaben su diesen Prodben sind aus den Tabellen auf Blatt
1 und 2 der Anlage 1 su 4458/3, Spalte 1 - 4, ersicht-
lich.

An diesen Bodenproben eind im einzelnen folgende boden-
mechanische Kennziffern bestimmt wordens

1) Korngridenverteilung

Die EorngrbtBenverteilung wurde an 11 Bodenprobea durch
Sedimentation nach dem Ariometerverfahren (Schlémmanaly-
se) und an 5 Probven durch kombiniertes Sieben und Sedi-
mentation nach dem ‘r¥ometerverfahren (Sieb-Schlimmana-
lyse) ermittelt. Die Probe Nr. 25 513 bestand aus mwei

-2-



% b Lab.Nr. 4458/3

Aus dem Peuchtraumgewioht wurde iiber den VWassergehalt
w, des Prodenteilstlickes dae Trookenraumgewicht y, er-
rechnet.

Das spesifische Gewicht 7y Wwurde an den genannten Pro-
ben durch die Kapillar-Pyknometermethode ermittelt.

Aus dem Trookenraumgewioht und dem spesifischen Gewioht
wurde der Porenanteil n und Uber den Wassergehalt w, der
BEttigungsgrad by, errechnet.

Auflerden wurde an den genannten Proden dus Trockenraum-
gewioht in lookerster und diohtester Lagerung bestimmt.
Pas Trockenraumgewiont in lookerster La;irun;.rto wurde
als Minimur aus 4 *inselwerten gewonnen. Des Troocken-
raumgewiocht in dichtester Lagerung ta wurde aus 35 Xinzel-
versuchen durch Einstampfen im Harvard-Miniatur-Gerdt an
einem Probevolumen von 89,7 en’ ermittelt. ¥it dem Trok-~
kenraumgewicht s errechnet sioh daraus die lLagerungs-
dichte D.

Die Versuchsergebuisee sind in den &palten 17 bis 24 der
Anlage 1 zu 4458/3 zusammengeatellt worden.

4) Druckfestigkeit bei ungehinderter Seitendehnung

Ein Druokversuch mit ungehinderter Seitenausdehnung
konnte nur an der Probe Nr. 25 507 durohgefiihrt werden.
Bei den librigen Proben warenm keine Druokversuche alg-
1ioh, da das Material wegen der vorgegebenen PreS- und
Gleitfliichen bei der Bearbeitung serbdrbokelte.

Pir den Druckversuch wurde sus der ungestdrten Bodenpro-
be ein sylindrischer Probekdrper mit einer Grundfliiche von



-4 - Lab.Nr. 4458/3

93,3 932 und einer HShe von 18,6 om ausgearbeitet.

Der Probvekirper wurde stufenweise bdel konstanter Last-
steigerung (Zusammendrtiokung) btis sum Bruch bdelastet.
Die erhaltene Druckfestigkeit Qap sowie der Yasserge-
halt des Probeklrpers wurden in Spealte 29 und 50 auf
der Anlage zu 44358/% eingetragen.

5) Zusammendriickbarkeit

An allen angeffihrten Proben, bei der Prode Ar. 2% 513
suslitzslioh auch an der sweiten Bodenart sind Xompressions-
versuche beli gehinderter Seitenausdehnung duroh(otuhrt WOr=
dea. Die ireoden hatten eine Hohe von 2,0 om, der Durch-
me;:sey detrug 7,0 om.

Die Froven wurden in § Laststufen bis 8,32 kn/dna bela-
stet und naoh Ausgleich 4 er Forenwassevspennung die Zu-
sannendrtickung bel jeder Lastotufe gemessen. Annschlie-
fend wurden Aie Proben stufenweise entlastet und das An~
schwellen beobachtet. Nach Entlastung auf 0,012 kp/ol2
it in den gleichen Laststufen bis 6;32 kp/cn2 noohmals
belastet und ansohliefend volletiindig entlastet worden.

Die Versuchsergebnisee sind auf den Anlagen 8 - 3zu 4458/3
seiohnerioch ale Druck-Se¢tsungs-Diagramme und als Druck-
Porenziffer-Diagranme dargestellt. Auf den gleichen An-
‘lagen 1st der Verlauf der 3teifeszablen (E;) der Belsstungs-
dste in Adhiingigkeit von der Normalepannung aufgezelohnet.
PUr die Laststufen 1,0, 2,0 und 4,0 kp/on® sind die E -
Werte in den Spalten 31 bis 33 der Anlage 1 zu 4458/3 ein-
getragen.

Hoohaochtungsvoll

DER BETRIEBSLEITER
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INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK
TECHVISGHE HOCHSCHULE IMUNCHEN

Kompressionsversuch

ProbeNr:

Labor Nir: 11578 IBauyorhaben: KRAFTHWERK - SEHD MENCHEN I

25 503

Boaenart

Lo-g

Entrnohmestede

B1. 1
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t
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INSTITUT" FOR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK
TECHNISCHE ~HOCHSCHULE MUNCHEN

Kompressionsversuch

ProbeNr:

25 504

Sid Minch

“r

LworNr. 4122 IBOUWMObCﬂ.‘Kraf_tler

toniger L_e h m
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%m

81 3

11,40 - 11,80

Entnohmetiefe t
FPorenziffer e
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INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK Aniage 70. =v W58 /3
TECHNISCHE HOCHSCHULE IMUNCHEN

Kompressionsyersuch

‘labor/Vr: b4 58 Iwwmfbeﬂ-'xrafnerk-sug Mioches

ProbeMr: 25 505
Boaenart Ton
Entrahmestele Bl, &
Entnohmetiefe t 13,50 - 13,90 m
Porenziffer e ~d--tncps ) - L tagps ) -<.trgp+ )
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INSTITUT" FUR GRUMDBAU UND BOOENMECHANIK
TECHWVISCHE HOCHSCHULE MUNCHEN

Kompressionsversuch

Labor Nr:
ProbeNr:

4458

Bauvvorhaben: (R iFTHERK - SIUD

MU NC

25 506

HEN

Boaenart

Ton
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Bl. 5
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Porenziffer €
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s —

k =0,739
o a=0,73

0,73

0,72

— O 77

= 0.70Z 020,498

S S e e G

“Dof

2.5
0.9

w
[

S—
0,(8 TS

-

— 0L 7
L 0.4{

| 0,65

Lky/em?]

5,0

0,64

— 0,63

N ¥ -

&— Setzumg %N

Munchen, den eoe. A9 66

s

50




TECHNISCHE ~ HOCHSCHULE MUNCHEN

INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK Aniage 72. = M8 /)

Kompressionsversuch

Labor Nr: i58 Bauvvorhaben: (r.ftverk . Sid Minchaa
ﬁ — ——————————— — - — —
ProbeMr: 2.5 507

Boaenart toniger Schlufflehm

Entrahmestele Bl. 7

Entnahmetiefe t 14,00 - 1150 p

Porenziffer € -L_.lncpr ) ~Z_ . tps ) -Ld.. th(p+ )
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INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK
TECHVISCHE ~HOCHSCHULE IMUNCHEN

Kompressionsyversuch

L4558 Laﬂwvonhabcn:KR«FthR

Kk « SUD MU

NCHEN

#

25 508

toniger Schlufflehm

1. 7

13,70 - 14,20 m

-d—-lncp+ )

-l {n(p, )

Steifezahl E 4

o+ I —n(p+ )]

(p+ X -lnGo+ )]

(b N

-t )
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o0
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Lkg/em]
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— 0,50

Steifezahl Eg
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TECHNISCHE ~ HOCHSCHULE ~ MUNCHEN

INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK

Kompressionsversuch

Labor Nr:
ProbeNr:

4458

Bauvvorhaben:

25 509

KRAFTWERK - SUD

MUNCHEN

Mittel-Feinsand,stark schluf

ig

B1. 10

6,70 - 7,20 m
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INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK
TECHNISCHE ~ HOCHSCHULE ~MUNCHEN

Kompressionsversuch

25 510

Boaenart

Ton

B1. 10

10,50 = 10,90
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INSTITUT" FUR GRUNDBAU UND BODENMECHANIK
TECHMISCHE ~ HOCHSCHULE MUNCHEN

Kompressionsversuch

PRrobelr:

Labor Nr: 458 I.Ziﬁ!fb13r¥7£l¢1¢17: K

25 51

RAFTWERK - SUD

MUNCHEN

Boaenart
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