
Projekt: 81843 Hochwasserschutz Alz, Trostberg,

Stadtteile Pechlerau und Saliterau, Sohlmorphologie
Anlage 10.3

Geschiebeproben

Siebrückstand und Siebdurchgang

Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5

Durchmesser in mm Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang %

0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0

0.063 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 1.1 0.1 0.1

0.125 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.8 1.4 0.1 0.2

0.25 1.3 0.3 1.3 0.3 0.5 0.2 2.8 2.2 1.7 0.3

0.5 2.5 1.6 4.1 1.5 1.4 0.7 4.3 5.0 1.0 2.0

1 2.4 4.1 9.7 5.7 2.4 2.1 5.2 9.4 1.2 3.0

2 3.8 6.5 6.9 15.4 4.1 4.5 4.3 14.6 2.8 4.2

4 7.5 10.3 6.5 22.3 7.0 8.5 7.1 18.9 6.3 7.0

8 9.7 17.8 7.2 28.8 10.0 15.5 10.8 25.9 9.0 13.4

16 16.9 27.5 12.0 36.0 17.2 25.4 18.7 36.8 12.0 22.4

31.5 36.8 44.3 32.3 48.0 34.3 42.7 30.8 55.4 43.8 34.4

63 18.8 81.2 19.7 80.3 23.0 77.0 13.8 86.2 21.8 78.2

100 3.8 96.2 5.9 94.1 9.2 90.8 8.3 91.7 10.9 89.1

200 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0

Probe 6 Probe 7 Probe 8 Probe 9 Probe 10

Durchmesser in mm Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang % Siebrückstand % Siebdurchgang %

0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0

0.063 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3

0.125 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.4 0.2 0.4 0.1 0.3

0.25 0.6 0.2 1.5 0.3 1.9 1.0 2.0 0.7 1.1 0.4

0.5 1.9 0.9 0.5 1.8 2.2 2.9 4.6 2.6 2.1 1.5

1 4.9 2.7 0.3 2.3 2.0 5.0 4.6 7.2 3.6 3.7

2 6.2 7.6 0.6 2.6 4.5 7.1 6.4 11.8 6.7 7.3

4 8.9 13.8 1.7 3.2 8.6 11.6 10.0 18.2 11.6 14.0

8 8.8 22.7 3.1 4.9 10.5 20.2 13.0 28.2 16.8 25.6

16 11.2 31.5 5.5 8.0 12.1 30.7 14.0 41.2 16.2 42.5

31.5 25.8 42.7 30.0 13.5 34.0 42.8 34.1 55.2 23.6 58.7

63 24.5 68.5 56.5 43.5 23.2 76.8 10.7 89.3 17.7 82.3

100 21.0 79.0 33.9 66.1 9.3 90.7 5.4 94.7 3.5 96.5

200 7.0 93.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0

Proben werden nicht berücksichtigt (Ausreißer und Deckschicht)
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