
Plastizitätsdiagramm
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Dr. Ebel & Co.
Ingenieurgesellschaft für Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH

St.-Ulrich-Straße 21

88410 Bad Wurzach - Arnach

Bericht: AZ 110506

Anlage: 3.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Noth. Datum:  

Schlingen

WKA Fischaufstieg

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK1/11

Tiefe:  4,0 m

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  

Probe entnommen am:  


