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Grundbauingenieure Steinfeld und Partner
Beratende Ingenieure mbB
Frau Anders

Reimersbrücke 5

Hamburg20457

Prüfbericht-Nr.: 2020P508881 / 1
Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beratende Ingenieure mbB

23.03.2020
Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1
Asphalt
siehe Tabelle
023581-1
PE-Beutel
ca. 500g - 6kg
20505183
durch den Auftraggeber
GBA
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
23.03.2020 - 03.04.2020
siehe letzte Seite

 Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 
 Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum
Projekt
Material
Kennzeichnung
Auftrag
Verpackung
Probenmenge
Auftragsnummer
Probenahme
Probentransport
Labor
Prüfbeginn / -ende
Methoden
Unteraufträge
Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 03.04.2020

i. A. Gesine Blinde
Projektbearbeitung

SarahAnders
Text-Box
Anlage 023581-1/6.1
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Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183
001 002 003 004 005 006

Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
 MP 1.1  MP 1.2  MP 5.1  MP 5.2  MP 9.1  MP 9.2

ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg
23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020

n.n. 2,89 n.n. 0,670 n.n. 0,650
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 2,2 <0,10 0,19 <0,10 0,16
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,44 <0,10 0,18 <0,10 0,18
<0,10 0,25 <0,10 0,18 <0,10 0,19
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 0,12
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

           
9,7 9,8 9,9 9,9 9,7 9,6
26 40 35 39 32 26

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang
Analysenergebnisse
Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Phenolindex

Einheit
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm
mg/L

SarahAnders
Text-Box
Anlage 023581-1/6.1
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Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183
005 006 007 008 009 010 011

Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
 MP 9.1  MP 9.2  MP 13.1  MP 13.2  MP 19.1  MP 19.2  MP 23.1

ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg
23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020

n.n. 0,650 n.n. 3,11 n.n. 0,910 n.n.
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,16 <0,10 1,1 <0,10 0,21 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,18 <0,10 0,64 <0,10 0,29 <0,10
<0,10 0,19 <0,10 0,52 <0,10 0,28 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,12 <0,10 0,20 <0,10 0,13 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 0,22 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

             
9,7 9,6 9,4 9,6 9,6 9,7 9,4
32 26 21 30 22 29 19

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

20505183
001

Asphalt
 MP 1.1

ca. 500g - 6kg
23.03.2020

n.n.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

 
9,7
26

<0,0050

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang
Analysenergebnisse
Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Phenolindex

Einheit
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm
mg/L

SarahAnders
Text-Box
Anlage 023581-1/6.1
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Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183
010 011 012 013 014 015 016

Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
 MP 19.2  MP 23.1  MP 23.2  MP 27.1  MP 27.2  MP 29.1  MP 29.2

ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg
23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020

0,910 n.n. 2,51 n.n. 0,100 n.n. n.n.
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 0,18 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,21 <0,10 0,67 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,29 <0,10 0,57 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,28 <0,10 0,48 <0,10 0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,13 <0,10 0,22 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 0,24 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

             
9,7 9,4 9,8 9,7 9,8 9,4 8,9
29 19 32 26 35 20 16

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

20505183
001

Asphalt
 MP 1.1

ca. 500g - 6kg
23.03.2020

n.n.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

 
9,7
26

<0,0050

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang
Analysenergebnisse
Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Phenolindex

Einheit
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm
mg/L

SarahAnders
Text-Box
Anlage 023581-1/6.1
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Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183
015 016 017 018 019 020 021

Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
 MP 29.1  MP 29.2  MP 32.1  MP 32.2  MP 38.1  MP 38.2  MP 38.3

ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg
23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020

n.n. n.n. 0,380 1,79 n.n. n.n. 0,290
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,31 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,42 <0,10 <0,10 0,11
<0,10 <0,10 <0,10 0,38 <0,10 <0,10 0,18
<0,10 <0,10 <0,10 0,17 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 0,11 0,22 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 0,27 0,29 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

             
9,4 8,9 9,3 8,9 8,9 8,8 8,5
20 16 27 19 19 21 34

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

20505183
001

Asphalt
 MP 1.1

ca. 500g - 6kg
23.03.2020

n.n.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

 
9,7
26

<0,0050

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang
Analysenergebnisse
Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Phenolindex

Einheit
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm
mg/L

SarahAnders
Text-Box
Anlage 023581-1/6.1
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Prüfbericht-Nr.: 2020P508881 / 1

Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

20505183
001

Asphalt
 MP 1.1

ca. 500g - 6kg
23.03.2020

n.n.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

 
9,7
26

<0,0050

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang
Analysenergebnisse
Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Phenolindex

Einheit
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm
mg/L

20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183
020 021 022 023 024 025 026

Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
 MP 38.2  MP 38.3  MP 42.1  MP 42.2  MP 45.1  MP 45.2  MP 49.1

ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg
23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020

n.n. 0,290 0,410 0,130 0,210 0,110 0,260
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,18 <0,10 0,13 <0,10 0,11 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 0,29 <0,20 0,21 <0,20 0,26
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

             
8,8 8,5 9,0 9,0 9,7 9,8 9,0
21 34 24 30 31 46 26

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

SarahAnders
Text-Box
Anlage 023581-1/6.1
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Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

20505183 20505183 20505183 20505183 20505183 20505183
025 026 027 028 029 030

Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
 MP 45.2  MP 49.1  MP 49.2  MP 49.3  MP 53.1  MP 53.2

ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg ca. 500g - 6kg
23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 23.03.2020

0,110 0,260 n.n. 0,650 0,280 0,110
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,15 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,18 <0,10 <0,10
0,11 <0,10 <0,10 0,21 <0,10 0,11

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 0,26 <0,20 <0,20 0,28 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

           
9,8 9,0 8,9 8,9 9,3 9,2
46 26 24 29 22 20

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

20505183
001

Asphalt
 MP 1.1

ca. 500g - 6kg
23.03.2020

n.n.
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

 
9,7
26

<0,0050

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang
Analysenergebnisse
Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Phenolindex

Einheit
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm
mg/L
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Prüfbericht-Nr.: 2020P508881 / 1

Fernwärmesystemanbindung West (FWS West) - Los 1

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Summe PAK (EPA) mg/kg berechnet Ê

Naphthalin 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Acenaphthylen 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Acenaphthen 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Fluoren 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Phenanthren 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Anthracen 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Fluoranthen 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Pyren 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benz(a)anthracen 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Chrysen 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(b)fluoranthen 0,20 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(k)fluoranthen 0,20 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(a)pyren 0,20 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,20 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Dibenz(ah)anthracen 0,20 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(g,h,i)perylen 0,20 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

1-Methylnaphthalin 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

2-Methylnaphthalin 0,10 mg/kg DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ê

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ê

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ê

Phenolindex 0,0050 mg/L DIN EN ISO 14402: 1999-12ª Ê

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg
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