
Schlämmkorn Siebkorn

Schluff Sand Kies
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Entnahmestelle:

Tiefe: [m]

Labornummer:

Geologische Bez.:

Bodenart:

Arbeitsweise:

Signatur

BS 1

4.30

8

Auffüllung (Sand)

mS, f
_
s, gs'

Naßsiebung

BS 5

6,00

7

Auffüllung (Sand)

mS, fs, gs, g"

Naßsiebung

BS 15

4,30

10

Auffüllung (Sand)

mS, f
_
s, gs', u"

Naßsiebung

BS 28

3,40

9

Auffüllung (Sand)

mS, fs, gs, u", g"

Naßsiebung
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluff Sand Kies
Ton Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:

Tiefe: [m]

Labornummer:

Geologische Bez.:

Bodenart:

Arbeitsweise:

Signatur

BS 52

1,90

4

Auffüllung (Sand)

mS, fs, gs, u"

Naßsiebung

BS 54

3,20

6

Auffüllung (Sand)

mS, f
_
s, gs'

Naßsiebung
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluff Sand Kies
Ton Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:

Tiefe: [m]

Labornummer:

Geologische Bez.:

Bodenart:

Arbeitsweise:

Signatur

BS 32

8,80

2

holozäner Sand

mS, f
_
s, u", gs"

Naßsiebung

BS 38

9,40

1

holozäner Sand

fS, mS, gs"

Naßsiebung

BS 45

9,00

3

holozäner Sand

fS, mS

Naßsiebung

BS 59

8,50

5

holozäner Sand

fS, mS, u"

Naßsiebung
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