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VORABZUG

Orientierende chemische Bodenuntersuchung

Anlage 023581-1/5.3

GBA-Prifbericht

MP

Bodenart

DepV

i?ﬁ)‘é“i:schrittene Parameter (> DKO0)

DK1

DK 2

DK 3

>DK3

AT4 [mg
02/g TM]

Brennwert
[kJ/kg]

Glih-
verlust

2020P507455/1

MP 1

Auffillung, Sand
(mit Ziegel- und Betonbruch)

DK 0

0.8

2020P507455/1

MP 2

Auffillung, Sand
(stw. MKW-Geruch
& Klei- Einlagerungen)

DK 0

0.4

2020P507455/1

MP 3

Auffillung, Klei

(vz. Torf-Einlagerungen &
Ziegelbruch, stw. MKW-
Geruch)

DK 3

Kohlenwasserstoffe
[2800 mg/kg],
Sulfat [368 mg/I]

Lipophile Stoffe
[0,58 M.-%)]

TOC [4,6 M.-%],

Gluhverlust [8,3 M.-%)]

<1,0

<1000

8.3

2020P507455/1

MP 4

Auffillung, Sand
(mit Ziegel- und Betonbruch,
vz. Schlacke)

DK 0

1.0

2020P507455/1

MP 5

Auffillung, Sand
(vz. Klei-Einlagerungen)

DK O

0.2

2020P507455/1

MP 6

Auffillung, Sand,Kies

(mit Ziegel- und Betonbruch,
vz. Asphaltbruch & Klei-
Einlagerungen)

DK 2

TOC [1,2 M.-%]

14

2020P507455/1

MP 7

Auffillung, Sand (Klei-
Einlagerungen, Ziegel- und
Betonbruch)

DK O

1.8

2020P507455/1

MP 8

Auffillung, Sand, Kies
(mit Ziegel-, Asphalt- und
Betonbruch)

DK1

Lipophile Stoffe
[0,28 M.-%)]

15

2020P507455/1

MP 9

Auffillung, Sand, Klei
(MKW-Geruch)

DK 3

Sulfat [108 mg/I]

TOC [2,5 M.-%]

Gluhverlust [5,3 M.-%)]

<1,0

<1000

53

2020P507455/1

MP 10

Auffillung, Sand, Klei
(MKW-Geruch)

DK1

Kohlenwasserstoffe
[614 mg/kg]

<1,0

<1000

0.8

2020P507455/1

MP 11

Auffillung, Sand, Kies
(mit Ziegel-, Asphalt- und
Betonbruch, vz. Schlacke)

DK1

Lipophile Stoffe
[0,33 M.-%]

1.8

2020P507455/1

MP 12

Auffillung, Sand
(vz. Klei-Einlagerungen, stw.
MKW-Geruch)

DK O

15

2020P507455/1

MP 13

Auffillung, Sand
(mit Asphalt- und Betonbruch,
vz. Ziegelbruch)

DK1

Lipophile Stoffe
[0,23 M.-%]

1.9

2020P507455/1

MP 14

Aufflllung, Sand

(mit Ziegel-, und Betonbruch,
Klei-Einlagerungen, stw.
MKW-Geruch)

DK 0
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Geruch)

Ges.-Gehalt gel.
Feststoffe [660 mg/I]
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Glihverlust [8,8 M.-%]

. . i?ﬁ)‘é“i:schrittene Parameter (> DKO0) AT4[mg | Brennwert | Glih-
GBA-Prufbericht | MP |Bodenart DepV DK 1 DK 2 DK 3 >DK3 02/gTM] | [K/kg] | verlust
Auffillung, Sand, z.T. Kies
(mit Ziegel-, Asphalt- und
2020P507455/1 MP 15 |Betonbruch, stw. MKW- DK 0 - - - - - - 15
Geruch, stw. Klei-
Einlagerungen)
Auffillung, Sand
2020P507455/1 MP 16 |(vz. Klei-Einlagerungen & DK 2 - Glihverlust [4,2 M.-%] - - - - 4.2
Ziegelbruch)
Kohlenwasserstoffe
[1730 mg/kg],
Summe PAK
[40,8 mg/kg],
Auffillung Klei, (MKW- Sulfat [595 mg/l], TOC [6,7 M.-%)],
2020PS07455/1 | MP 17 Geruch, stw. Torfig) >DK3 Zink [490 ug/l], i i Glithverlust [11.5 M.-%] <10 2300 115
Lipophile Stoffe
[0,33 M.-%)],
Ges.-Gehalt gel.
Feststoffe [837 ma/ll
Auffillung, Sand, (Klei- Kohlenwasserstoffe Gluhverlust [7,0 M.-%],
2020P507455/1 MP 18 [Einlagerungen, MKW-Geruch, DK 3 [5840 mg/kg] TOC [2,9 M.-%] Lipophile Stoffe - - - 7.0
*Schlackereste) [2,1 M.-%]
Auffullung, Sand, stw. Kies
(stw. Klei-Einlagerungen,
2020P507455/1 MP 19 vz. Schlacke, Asphalt- und DKO0 - - - - - - 0.6
Betonbruch)
Auffillung, Sand, (stw. Klei-
2020P507455/1 MP 20 [Einlagerungen, vz. DK O - - - - - - 12
Ziegelbruch)
Kohlenwasserstoffe
[1690 mg/kg],
Summe PAK
Auffullung, Klel, (MKW- [32,8 mg/kg], TOC [6,6 M.-%],
2020P507455/1 MP 21 |Geruch, vz. Ziegelbruch, stw. >DK 3 Sulfat [496 mg/l], - - . <1,0 2700 12.7
. - . Glihverlust [12,7 M.-%]
torfig) Lipophile Stoffe
[0,22 M.-%],
Ges.-Gehalt gel.
Feststoffe [779 ma/ll
Auffullung, Sand, z.T. Kies
2020P507455/1 MP 22| (6rtlich Asphalt- und DK 0 - - - - - - 0.9
Betonbruch)
Kohlenwasserstoffe
Auffillung, Klei [623 mg/kg],
2020P507455/1 | MP 23 (Torf-Reste, stw. MKW- DK 3 Sulfat [411 mg/l], - TOC [3,1 M.-%], - <1,0 <1000 8.8
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‘V’ - '
. . i?ﬁ)‘érsehrlttene Parameter (> DKO0) AT4[mg | Brennwert | Glih-
GBA-Priifbericht | MP [Bodenart DepV
P DK 1 DK 2 DK 3 > DK 3 02/g TM] [kJI/kg] verlust

2020P507455/1 | Mp 24 |AUTTUllUNG, Sand, (Klei- DK 0 - - - - - - 0.6
Einlagerungen)
Auffillung, Sand

2020P507455/1 MP 25|(vz. Schlacke, Ziegel- und DK O - - - - - - 0.7
Betonbruch)

20205074551 | mp 26|~ uffullung, Sand DK 0 - - - - - - 13
(vz. Klei-Einlagerungen)
Auffillung, Sand 0

2020P507455/1 MP 27 (6rtlich Asphaltbruch) DK 2 TOC [1,2 M.-%] 0.6

2020p507455/1 | mp 2g|Auffullung, Sand DK 0 - - - - ] ] 0.4
(vz. Klei-Linsen)

2020P507455/1 | Mp 29| Auffullung, Sand DK 0 - - - - ] ] 1.2
(Klei-Einlagerungen)
Auffillung, Sand

2020P507455/1 | mp 30 |(VZ- Ziegelbruch und Klei- DK 0 - - - - - , 1.1
Linsen)

20205074551 | mp 31 |Auffullung, Sand, (Klei- DK 1 Sulfat [101 mg/I] - - - , , 12
Einlagerungen)
Auffillung, Klei Sulfat [339 mg/l],

2020P507455/1 | MP 32 9 >DK 3 Ges.-Gehalt gel. - TOC [4,4 M.-%)] Glihverlust [11,5 M.-%] <1,0 1700 11.5
(Torf-Reste)

Feststoffe [574 mg/l]

2020p507455/1 | mp 33| Auffullung, Sand DK 0 - - - - - , 14
(Klei-Einlagerungen)
Auffillung, Sand, (Klei-

2020P507455/1 MP 34 [Einlagerungen, 6rtlich Ziegel- DK 0 - - - - - - 0.6
und Betonbruch)
Auffullung, Sand, (Klei-

2020P507455/1 MP 35 |Einlagerungen, ortlich DKO0 - - - - - - 1.0
Ziegelbruch)
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