INGENIEURBURO

ECKERT
GmbH

CrusiusstralRe 7

Projekt

LASuV NL Plauen \ B 92 sudl. Oelsnitz/V.

08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853

Kornverteilung [projextr. -

- Datum 31.07.2018
09120 Chemnitz DIN 18 123-7
Anlage 3.1-Blatt1
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm
Labornummer KV 1 (619) ————KV 2 (620)
Bodenansprache Auffillung Auffillung
Entnahmestelle 202/1+202/2 230/2
Entnahmetiefe 0,05-2,70m 0,50-1,90 m
Kornform kubisch kubisch
Rundung kantig kantig
Oberflache rau rau
Wassergehalt 7.2% 16.1 %
Anteil < 0.063 mm 13.0% 251 %
d10/d60 0.024/6.614 mm 0.004/2.306 mm
Frostempfindl.klasse F2 F3 R‘
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Projekt

LASuV NL Plauen \ B 92 sudl. Oelsnitz/V.

Kornverteilung [projektnr.

08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853

- Datum 31.07.2018
09120 Chemnitz DIN 18 123-7
Anlage 3.1-Blatt2
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm
Labornummer KV 3 (621) ————KV 4 (622)
Bodenansprache Hangschutt Hangschutt
Entnahmestelle 203/3 202/4
Entnahmetiefe 1,30-3,40 m 4,10-5,00m
Kornform kubisch kubisch, plattig
Rundung kantig kantig
Oberflache rau rau
Wassergehalt 185 % 9.6 %
Anteil < 0.063 mm 39.1% 26.1 %
d10/d60 -/1.073 mm 0.002/3.285 mm
Frostempfindl.klasse F3 F3




INGENIEURBURO Projekt : LASuV NL Plauen\B 92 sudl. Oelsnitz/V.

Kornverteilun jektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Ausb it K 7853
EcKERT Gm CrusiusstraRe 7 0 erteilu g  [Projekinr 4190\ Ausbau KP mit K 785

09120 Chemnitz DIN 18 123-7 Datum : 31.07.2018
Anlage : 3.1-Blatt3
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm

Labornummer KV 5 (623) ————KV 6 (624) KV 7 (625) KV 8 (626)
Bodenansprache Bachschotter Bachschotter Bachschotter Bachschotter
Entnahmestelle 226/3 22713 230/4 231/3
Entnahmetiefe 0,00 - 0,00 m 1,80-3,30m 2,50-4,70m 0,90-3,50m
Kornform kubisch,plattig kubisch kubisch kubisch
Rundung kantig kantig kantig kantig , angerundet
Oberflache rau, glatt rau rau rau
Wassergehalt 11.7% 124 % 115% 12.8 %
Anteil < 0.063 mm 9.6 % 11.4 % 13.5% 131 %
d10/d60 0.076/6.170 mm 0.044/4.627 mm 0.019/4.564 mm 0.026/4.923 mm
Frostempfindl.klasse F2 F2 F2 F2 ’E‘




INGENIEURBURO

Projekt

LASuV NL Plauen \ B 92 sudl. Oelsnitz/V.

ECKERT Kornve rtellung Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Crusiusstral3e 7
GmbH 09120 Chemnitz DIN 18 123-7 Datum 23.11.2001
Anlage 3.1-Blatt4
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm
Labornummer KV1-P8/1 (Archiv) ————KV2-P11/1 (Archiv)
Bodenansprache Hangschutt Hangschutt
Entnahmestelle Bhrg 8, P8/1 Bhrg 11, P11/1
Entnahmetiefe 0,30-2,50 m 0,10-1,50 m
Kornform kubisch, gering plattig-saulig plattig-saulig
Rundung
Oberflache mittelrauh mittelrauh
Wassergehalt - -
Anteil < 0.063 mm 16.6 % 9.2%
d10/d60 0.018/16.401 mm 0.085/26.832 mm
Frostempfindl.klasse F3 F2 R‘




INGENIEURBURO K I Pro!ekt LASuV NL Plauen\ B 92 sudl. Oelsnltz{v.
ECKERT ornvertelilu NQ [Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Crusiusstral3e 7
- Datum 26.11.2001
GmbH 09120 Chemnitz DIN 18 123-7
Anlage 3.1-Blatt5
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm
Labornummer KV3-P16/1 (Archiv) ———— KV4-P23/1 (Archiv)
Bodenansprache Hangschutt, Zersatz Hangschutt, Zersatz
Entnahmestelle Bhrg 16, P16/1 Bhrg 23, P23/1
Entnahmetiefe 0,20-1,00 m 0,10-1,20 m
Kornform platiig-saulig plattig-saulig
Rundung
Oberflache mittelrauh mittelrauh
Wassergehalt - -
Anteil < 0.063 mm 8.0% 126 %
d10/d60 0.084/21.279 mm 0.025/10.748 mm
Frostempfindl.klasse F2 F2 R‘




